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客户名称： 车又福新材料科技发展（广州）有限公司 

客户地址： 广州市增城区荔城街三联金山区鸭子园增城市金山农贸综合市场 2 栋 2 楼 

 

样品名称 : 车又福澳皮 

产品规格 : 1.4MM 

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责

任。 

************* 

收样日期 : 2019-01-22 

测试开始时间 : 2019-01-22 

测试结束时间 : 2019-01-28 

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责） 

 

通标标准技术服务有限公司广州分公司

检测中心 

授权签名 

 

樊晓娜 授权签字人 



 
 
 
 
 

测试报告测试报告测试报告测试报告 
编号编号编号编号            ：：：：    GZIN1901003879SC_CN 

日期日期日期日期   :   :   :   :    2019-01-28 

页码页码页码页码   :   :   :   :     2 of 3 

 

 

测试结果测试结果测试结果测试结果 

 

鞋面耐曲折鞋面耐曲折鞋面耐曲折鞋面耐曲折 (ISO 5402-2:2015) 
 

温度 23°C 
 
  

_50,000_转后 横向 纵向 

观察 无裂纹 无裂纹 

 
 

撕裂强度撕裂强度撕裂强度撕裂强度 (ISO 3377-2:2016)  
 
  

平行于脊骨线平行于脊骨线平行于脊骨线平行于脊骨线  

厚度 (mm) 1.38 

撕裂强力(N) 185.0 

垂直于脊骨线垂直于脊骨线垂直于脊骨线垂直于脊骨线  

厚度 (mm) 1.38 

撕裂强力(N) 170.4 

 
 

耐摩擦色牢度耐摩擦色牢度耐摩擦色牢度耐摩擦色牢度  (ISO 11640: 2012)   

纹面纹面纹面纹面 

- 干式, 50 转后   

色变 4-5  

沾色 4-5  

   

- 湿式, 10 转后   

色变 4-5  

沾色 4-5  

 

备注:灰色评分是基于 1 到 5 的 5 步评分，其中 1 为差，5 为好。 
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样品图片样品图片样品图片样品图片 

 

 
******** 报告结束******** 
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